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  :از بین گزینه های زیر گزینه صحیح را انتخاب نمایید 1

 پرمصرف ترین لیف گیاهی چیست ؟  – 1

 د ( پنبه                                ج ( چتایی                             ب ( کنف                      الف ( کتان             

 ناسایی می شود ؟ در روش میکروسکوپی کدام ویژگی لیف ش – 2

 د ( ویژگی حلالیت لیف     ج ( مشخص کردن ظرافت لیف            ب ( مقطع طولی و عرضی                   الف ( مشاهده رنگ    

 مناسب ترین روش شستشوی لباس کشمیر کدام است ؟  – 3

 د ( شستن با اکسید کننده ها                    خشکشویی    ج (           ب ( شستشو با دست                 الف ( ماشین لباسشویی   

 ؟کدام نخ های زیر به روش ترریسی ریسیده می شوند  – 4

 ریون  –د ( اکریلیک              ریون     –ج ( پلی استر          نایلون     –ب ( تری استات    استات           –الف ( اکریلیک 

 ر کدام گروه الیاف قرار دارند ؟ الیاف کتان و کنف د – 5

 د ( حیوانی                            ج ( معدنی                            ب ( سلولزی                              الف ( گیاهی 

 نام تجاری پارچه اکریلیک چیست ؟  – 6

 د ( تری ویرا                          ج ( ترگال                                  ب ( ارلون                        الف ( داکرون    

 از پود شمار برای تعیین کدام ویژگی پارچه استفاده می شود ؟  – 7

 یزش د ( آو                           ج ( تراکم                               ب ( ضخامت                            الف ( وزن    

 چه عملی سبب چسبندگی و اتصال بین الیاف و استحکام بخشی به نخ می گردد ؟  – 8

 د ( وجود الیاف بسیار کوتاه           ج ( ریسندگی الیاف     ب ( باز کردن الیاف و جدا کردن ضایعات              الف ( تابیدن الیاف    

2 

 ) ص ( و ) غ ( مشخص کنید :صحیح یا غلط بودن جملات زیر را با گذاشتن  2

 الف ( افزایش تاب نخ ، پرزدانه ایجاد شده در پارچه را افزایش می دهد .

 ب ( مقاومت الیاف پنبه در مقابل چروک پذیری کم است . 

 ج ( مقطع عرضی الیاف ابریشم ، دایره ای شکل است .

 رد .های تار و پود داد ( طرح بافت پارچه بستگی به نحوه درهم رفتن نخ 

1 

  :جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید  3

 الف ( پارچه های از جنس پلی استر در برابر چروک شدن ....................... می کنند . 

 ب ( نخ دوخت ........................... برای دوخت تمام پارچه ها مناسب است . 

 ج ( الیاف استات در ............................ حل می شود . 

 دنیر باشد نمره آن ........................ تکس است .  270د ( اگر نمره نخ 

2 

 5/0 تفاوت الیاف ویسکوز ریون با پلی نوزیک در چیست ؟  4

 5/0 دو مورد از موارد استفاده پارچه های بی بافت را بنویسید .  5

 5/0 عامل تعیین کننده کیفیت پنبه چیست ؟  6

  5/0 نخ کوک برای چه نوع دوختی مورد استفاده قرار می گیرد ؟  7

 5/0 را بنویسید . sو  zجهت تاب  8

  :واژه های زیر را تعریف کنید 9

 الف ( ضخامت پارچه 

 ب ( وزن پارچه 

1 
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 1 ؟  در چه صورت نخ ، حالت پفکی و حجیم پیدا می کند  10

 1 بسته سرمخروطی نخ را شرح دهید . 11

 1 چهار مورد از خصوصیات الیاف پشم را بنویسید . 12

 1 تعریف کنید . نخ کابلی را  13

 در جدول زیر روش سوزاندن الیاف اکریلیک را بنویسید . 14

 

  در داخل شعله 

  هبعد از خروج از شعل

  بوی حاصل از سوختن 

   هخاکستر باقی ماند

1 

 

 

 

 

 

 

 1 چگونه می توان از جمع شدگی پارچه های مصنوعی در اثر حرارت جلوگیری کرد ؟ 15

 5/1 ویژگی مهم پارچه های حلقوی پودی را بنویسید . 16

 5/1 چرا نخ دوخت باید استحکام زیاد داشته باشد ؟  17

 1 چگونه راحتی لمسی پارچه تعیین می شود ؟  18

 ی زیر را بنویسید . مفهوم نشانه ها 19

  ج (                                                   ب (                                             الف (       

5/1 
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 نمره ی تصحیحراهنما رديف
  

 

 
نمره  25/0) هر مورد                الف  – 8ج         – 7ب          – 6الف          – 5د          – 4ج        – 3ب       – 2د        – 1 1

) 

2 

 1 نمره (  25/0) هر مورد                                                                              ص   (غ       د  (ص         ج  (غ        ب ( الف  2

 2 نمره ( 25/0) هر مورد                                                            30 –استن       د  –پلي استر      ج  –بسیار مقاوم      ب  –الف  3

 5/0 نمره ( 25/0 نمره ( در حالت مرطوب بیشتر است . ) 25/0استحکام الیاف پلي نوزیک  )  4

لباس های یکبار مصرف  –روبالشتي یکبار مصرف  –چای کیسه ای  –ماسک  –لباس جراحان  –بانداژ  –دستمال کاغذی  –پوشک بچه  5

 نمره ( 25/0) هر مورد                                                                                                                           مورد(  2ذکر  )

5/0 

 5/0 نمره ( 25/0نمره ( و ظرافت )  25/0طول  )  6

 5/0 جهت دوخت موقت ) کوک زدن (  7

 5/0 نمره ( 25/0بر خلاف جهت عقربه ساعت )  Sنمره ( تاب  25/0در جهت عقربه ساعت )  Zتاب  8

 1 نمره (   5/0(  ب ( فاصله دو سطح پارچه ) سطح رویي  و زیری ( ) نمره  5/0الف ( میزان سنگیني یا سبکي پارچه  )  9

 1 نمره (   5/0نمره (  در نخ های با تاب کم )  5/0به دلیل فواصل زیاد بین الیاف )  10

ت بالای بسته نخ به نمره (  ، اما قسم 5/0در این نوع بسته بندی نخ دوخت ، کناره های بسته نخ موازی یکدیگرند ) شبیه استوانه ( )  11

 نمره (   5/0صورت شیب دار است . ) 

1 

عایق حرارت  –قابلیت جذب و دفع سریع رطوبت  –جذب رطوبت زیاد  –قابلیت ارتجاعي ) کشساني ( زیاد  –گرمي  –نرمي  –درخشندگي  12

 (  25/0مورد ( ) هر مورد  4مقاومت در برابر حرارت زیاد )ذکر   –عایق صدا  –

1 

 1 نمره (    5/0نمره (   چند لا به یکدیگر نخ کابلي ایجاد مي شود )   5/0تابیدن دو یا چند نخ  )   از 13

14  

 ذوب مي شود و مي سوزد  در داخل شعله 

 به سوختن ادامه مي دهد  بعد از خروج از شعله 

 ته مي دهد بوی کباب سوخ بوی حاصل از سوختن 

  خاکستر سخت و سیاه رنگ خاکستر باقي مانده 

 نمره 25/0ذکر هر مورد 

1 

 

 

 1 نمره (    5/0نمره (   بر روی نخ ها و پارچه های تهیه شده از الیاف مصنوعي )   5/0با انجام عملیات تثبیت حرارتي )   15

نمره (   ، احتمال  5/0ه های نخ در پارچه )  نمره (   و در صورت پاره شدن یکي از حلق 5/0مي توان آن را به راحتي رج به رج شکافت  )   16

 نمره (    5/0در رفتن بقیه حلقه ها و ایجاد سوراخ در پارچه وجود دارد . )  

5/1 

نمره (    5/0نمره (   توسط قسمت های مختلف ماشین دوزندگي بر آن وارد مي شود )   5/0زیرا بتواند نیروهایي را که در حین دوخت )   17

 نمره (    5/0و پاره نشود )  تحمل کند 

5/1 

نرمي ) انعطاف  –سفتي ) شق و رقي (  –صافي  –ری : زبچگونگي احساسي که از تماس پارچه یا لباس با پوست به دست مي آید شامل  18

 نمره (  25/0مورد ( ) هر مورد  4چسبیدن لباس به تن به هنگام نمناک بودن . ) ذکر  –سوزش  –خارش  –گرمي  –سردی  –پذیری ( 

1 

نمره (   ج ( لباس روی سطح  5/0نمره (    ب ( شستشو با ماشین لباسشویي با آب سرد )   5/0الف ( خشک کردن چرخشي مجاز نیست )   19

 نمره (    5/0صاف به صورت افقي پهن گردد تا خشک شود )  

5/1 
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 20 جمع بارم

   

 


